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SURFACE [engl.] Oberflache, Belag

PROTECTION [engl.] Schutz, Bewahrung

Reinigungs- und Pflegeempfehlung fiir PANDOMO®
Floor, FloorPlus und Loft Boden.

PANDOMO® Floor, Floor Plus und Loft sind mineralische Spachtelboden
mit widerstandsfahigen Eigenschaften, die gegen Schmutzeintrag
geschiitzt werden miissen. Einen GroBteil des iblichen Schmutz-
eintrages konnen Sie vermeiden, indem Schmutzschleusen und
Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen angelegt und in die laufende
Reinigung mit einbezogen werden. Die PANDOMO® Bodenoberflachen
sind je nach Beanspruchung einem natiirlichen VerschleiB ausgesetzt.
Tische und Stiihle sollten jedoch grundsatzlich mit weichen Filzgleitern
versehen werden, um feine Kratzer (WeiBbruch) in der Bodenober-

flache zu vermeiden.

Die regelmaBige Reinigung und Pflege der Bodenoberflache ist maB-
geblich entscheidend fiir die Lebensdauer des Bodens. Diese
Reinigungs- und Pflegeempfehlung gibt einen umfassenden Uberblick

mit wichtigen Hinweisen.

Eine fachgerechte Reinigung kann nur sichergestellt werden, wenn die

PANDOMO® Reinigungs- und Pflegeprodukte verwendet werden.
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Recommendations for Cleaning and Maintaining
PANDOMO® Floor, FloorPlus and Loft floors.

PANDOMO® Floor, Floor Plus and Loft are hard-wearing, seamless
mineral floors which need to be protected from being penetrated by
dirt. Most of the dirt that normally accumulates can be avoided by
creating dirt catchment areas at entrances, using special entrance
mats, and including these in the regular cleaning routine. PANDOMO®
floors are subject to natural wear and tear, which depends on the
amount of traffic they experience. Tables and chairs should, however,
always be fitted with soft felt pads to avoid leaving fine scratches

(stress whitening) on the floor surface.

Regular cleaning and care of the floor is essential in order to ensure
that the floor has a long service life. These recommendations for
cleaning and maintaining the floors provide a comprehensive overview

and offer some important advice.

To ensure correct cleaning, it is necessary to use PANDOMO® cleaning

and maintenance products.

Content

1 Regular cleaning and maintenance care
1.1 Regular cleaning and maintenance care — by hand.
1.2 Regular cleaning and maintenance care — by machine.

1.3 Renewing the protective film/repairing minor damage to
the surface (e.g. scratches or dull patches).

2 Basic/intensive cleaning

2.1 Basic/intensive cleaning of surfaces treated with PANDOMO®
SP-SL Stone Oil or SP-GS Silk Gloss Sealer.

2.2 Basic/intensive cleaning of surfaces treated with PANDOMO®
SP-PS water based Polyurethane Sealer. Page 11
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1 RegelmaBige Reinigung und Unterhaltspflege
1 Regular cleaning and maintenance care

1.1 Manuelle Reinigung und Unterhaltspflege.
1.1 Regular cleaning and maintenance care - by hand.

In dieser Losung einen Wischmopp aus Baumwollfasern (kein Microfaserbezug)
auswaschen, auswringen und den Boden anschlieBend nebelfeucht wischen.

Zur regelmaBigen Reinigung und Pflege die Bodenflachen trocken mit einem
Besen oder mit einem Sauger mit Biirstendiise von losen Schmutz- und
Staubpartikeln befreien. Sand und Granulat auf der Flache wirken schleifend und
sollten schnellstmoglich entfernt werden. Wet a cotton mop (not fitted with a microfiber sleeve) in the solution, wring it out
and then wipe the floor with the damp mop.

Regular cleaning and care involves removing loose dirt and dust from the floors
using a dry brush or a vacuum cleaner fitted with a brush nozzle. Sand and grit
on the surface have an abrasive effect and should be removed as quickly as

possible.

Waschen Sie zeitweise die aufgenommenen Schmutzpartikel aus dem
Wischmopp im Wischwasser heraus. Bei erhohtem Verschmutzungsgrad muss
die Wischlosung entsprechend erneuert werden.

Leichte Verschmutzungen, die sich durch Kehren und Saugen nicht entfer-
nen lassen, konnen Sie mit dem Unterhalts-Repairreiniger PANDOMO®
SP-CR beseitigen.

Waschen Sie die Flachen anschlieBend nicht mit klarem Wasser nach sondern
lassen diese trocknen. Gegebenenfalls konnen Sie die Flachen mit einem
trockenen Wischmopp trocken reiben.

Light staining that does not respond to sweeping or vacuuming can be
removed using the maintenance and repair cleaner PANDOMO® SP-CR.

Rinse out the dirt that collects in the mop from time to time in the cleaning
solution. When this becomes heavily soiled, the cleaning solution should be
replaced.

Do not wipe the floors with clear water afterwards. Instead simply leave them to
dry. If necessary, you can rub the surfaces dry using a dry mop.

Hierzu wird eine Wischlosung im Mischungsverhaltnis 50 ml PANDOMO®
SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger zu 8 Liter sauberem Wasser
hergestellt.

To use this, create a cleaning solution by mixing 50 ml PANDOMO® SP-CR
Maintenance and Repair Cleaner with 8 litres of clean water.
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1.3 Erneuerung des Pflegefilms/Ausbesserung kleiner Schaden
in der Oberfliche (z.B. Kratzer und Mattstellen).
1.2 Maschinelle Reinigung und Unterhaltspflege.

Hierzu wird eine Wischlosung im Mischungsverhiltnis 200 ml PANDOMO®
SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger zu 8 Liter sauberem Wasser her-
gestellt.

Die regelmaBige Unterhaltspflege, besonders im Objekt, kann auch maschinell
mit dem Reinigungsautomat LUX Uniprof durchgefiihrt werden. Diese Maschine
reinigt sehr effektiv und schonend alle PANDOMO® Bodenoberflachen.

Wischen Sie mit dieser Losung die betroffenen Stellen, nach erfolgter
Unterhaltspflege, und lassen Sie die Stellen trocknen. Mattstellen, leichte
Oberflachenkratzer und ahnliches werden hierdurch reduziert.

Zur maschinellen Unterhaltsreinigung und Entfernung von Schmutzpartikeln auf
der Oberflache wird im Spriihverfahren lediglich klares Wasser verwendet
(geben Sie dem Wasser gegebenenfalls PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und
Repairreiniger im Mischungsverhaltnis 50 ml SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger
zu 8 Liter sauberem Wasser zu).

Gegebenenfalls auftretende Streifen kdnnen Sie mit einem trockenen Tuch oder
Wischer auspolieren. Der entstandene Film wird durch regelmaBiges Wischen
oder Reinigen mit PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger regeneriert.

Die Reinigung erfolgt in gleichmaBigen, geraden Bahnen. Bitte beachten Sie
hierzu auch die Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers.
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2 Grund-/Intensivreinigung
2 Basic/intensive cleaning

2.1 Grund-/Intensivreinigung von Oberflachen, die mit PANDOMO® SP-SL Steindl und SP-GS

Seidenglanz-Siegel eingepflegt wurden.

2.1 Basic/intensive cleaning of surfaces treated with PANDOMO® SP-SL Stone Oil or SP-GS

Silk Gloss Sealer.

Hinweis: Die Grund- und Intensivreinigung ist nur
von autorisierten Fachbetrieben auszufiihren!

Notice: The basic and intensive cleaning should
only be carried out by an authorised expert!

Bei hartnackigen Verschmutzungen und Patinaschichten der Bodenoberflachen,
die nicht mit einer regelmaBigen Unterhaltspflege (wie unter Punkt 1 beschrieben)
zu entfernen sind, empfehlen wir eine Grundreinigung.

To deal with stubborn dirt and layers of patina on floors that cannot be
removed by regular maintenance care (as described in Point 1), we
recommend a thorough deep cleaning.

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger wird in einem Mischungsverhaltnis bis
1:5 mit sauberem Wasser verdiinnt und mit einem Wischmopp oder
ahnlichem aufgetragen.

Dilute PANDOMO® SP-BC Basic Cleaner with clear water in a ratio
of up to 1:5, and apply it using a mop or similar implement.
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Nach 10 Minuten Einwirkzeit an einigen Stellen priifen, ob die Versiegelung bis
auf den Untergrund angelost wurde. Nicht antrocknen lassen, eventuell
PANDOMOQ® SP-BC Grundreiniger nachgeben.

Leave it to soak in for 10 minutes and then check sample areas to determine
whether it has penetrated the sealer all the way to the underlying substrate. Do
not allow it to dry; if necessary, apply further PANDOMO® SP-BC Basic Cleaner.

AnschlieBend wird Wasser zugegeben und die Oberflache mit einer weichen
Biirste, einem weiBen bzw. beigen Pad (Eintellermaschine) oder dem LUX Uniprof
Reinigungsautomat behandelt.

Now add water and scrub the surface using a soft brush, a white or beige pad
(single-disc machine) or the LUX Uniprof floor cleaner.
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2.2 Grund-/Intensivreinigung von Oberflachen, die mit
PANDOMO® SP-PS Wassrige Polyurethanversiegelung versiegelt wurden.

2.2 Basic/intensive cleaning of surfaces treated with

PANDOMO® SP-PS water based Polyurethane Sealer.
AnschlieBend wird die Oberflache abgezogen oder abgesaugt. PANDOMOQ® SP-BC Grundreiniger wird in einem Mischungsverhaltnis bis 1:10
mit sauberem Wasser verdiinnt und mit einem Wischmopp oder ahnlichem
The liquid should then be removed using a squeegee or a water suction aufgetragen.
vacuum cleaner.
Dilute PANDOMO® SP-BC Basic Cleaner with clear water in a ratio of up

to 1:10, and apply it using a mop or similar implement.

Waschen Sie mit klarem Wasser solange nach, bis alle Reinigerreste entfernt
wurden. Nach vollstandiger Trocknung muss ein trockener Poliergang mit der
Dreitellerschleifmaschine (Trio, Fa. Léagler, im Randbereich mit der Rotex) mit
120er Kornung erfolgen.

Keep rinsing with clear water until all the cleaning water has been removed. Once
the floor is completely dry, dry polish it with a three-disc grinding machine (Trio,
manufactured by Lagler, and Rotex around edges) using 120 grid paper.

Lassen Sie die Fliissigkeit ca. 2 Min. einwirken, aber nicht antrocknen. Bei
Bedarf PANDOMO® SP-BC Grundreiniger nachgeben.

Leave it to soak in for approx. 2 minutes, but do not allow it to dry. If necessary,
apply further PANDOMO® SP-BC Basic Cleaner.
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AnschlieBend wird Wasser zugegeben und die Oberflache mit einer weichen
Biirste, einem weissen bzw. beigen Pad (Eintellermaschine) oder dem LUX
Uniprof Reinigungsautomat behandelt.

Now add water and scrub the surface using a soft brush, a white or beige pad
(single-disc machine) or the LUX Uniprof floor cleaner.

Waschen Sie mit klarem Wasser solange nach, bis alle Reinigerreste entfernt sind.

Keep rinsing with clear water until all the cleaning water has been removed.

AnschlieBend wird die Oberflache abgezogen oder abgesaugt.

The liquid should then be removed using a squeegee or a water suction
vacuum cleaner.

AbschlieBend erfolgt eine Nachbehandlung und Neueinpflege der Oberflache mit
den entsprechenden PANDOMO® Impragnierungs- und Versiegelungsprodukten.
Die Nachbehandlung darf nur von adaquat geschulten und autorisierten
PANDOMO® Partnerbetrieben ausgefiihrt werden! Die Adressen dieser
Profis sowie alle weiteren Informationen tiber PANDOMO® Produkte finden Sie im
Internet unter www.ardex-pandomo.com.

Afterwards, the floor must be treated and basic care products must be applied
once again using the appropriate PANDOMO® impregnating and sealing
products. This treatment must only be performed by adequately trained
and authorised PANDOMO® partners! The addresses of these experts and
all other information about our PANDOMO® products can be found on the internet
at www.ardex-pandomo.com.
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3 Produktiibersicht
3 Product overview

PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger

Zur Pflege und Reinigung von gedlten und mit PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder mit
PANDOMO® SP-PS Wassrige Polyurethan-Versiegelung behandelten PANDOMO® Floor Boden.
 |0st Verunreinigungen

o reparierende Wirkung im Pflegefilm

 baut keine Pflegemittelschicht auf

e sehr ergiebig

Verpackungseinheit: 5 Liter Kanister und 1 Liter Flasche

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger

Zur Grund- und Zwischenreinigung von PANDOMO® Bodenflachen, die mit PANDOMO® SP-GS
Seidenglanz-Siegel oder mit PANDOMO® SP-PS Wassrige Polyurethan-Versiegelung
behandelt wurden.

 |6semittelhaltiger Intensivreiniger

e entfernt hartnackige Verschmutzungen

* mit Wasser verdunnbar

Verpackungseinheit: 5 Liter Kanister
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. s . . Inspirationsquelle fiir lhre Ideen.
WIChtIge Hinweise: Fir weitere Informationen zu PANDOMO® besuchen Sie bitte die PANDOMO®

Die PANDOMO® Bodenoberflachen sind weitestgehend gegen Wasser und Haushaltschemikalien bestandig. Alkoholhaltige oder alkalische
Homepage unter www.ardex-pandomo.com. Neben umfassenden Produkt-

Reiniger, sowie scharfe Laugen und Sauren, die lange auf der Flache einwirken kdénnen, neigen dazu, die Oberflachen zu beschadigen. Frisch

. . . . inf ti bietet |h die H de Bericht d Fot
erstellte Oberflachen sollten nicht vor Ablauf einer Trocknungszeit von 12 Stunden betreten und erst nach ca. 3 - 7 Tagen voll beansprucht werden. miormationen bietet Tnen €ie omepage spannende Berichite und Fotos zu

internationalen Referenzobjekten.

Je langer der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto langer ist die Lebensdauer des Oberflachenschutzes!

Es ist darauf zu achten, dass Wasser und andere Fliissigkeiten schnell aufgenommen werden und nicht langere Zeit auf der Flache stehen
bleiben. Bodenoberflachen immer abschnittweise bearbeiten. Wischwasser mit angelosten Verunreinigungen nach Maéglichkeit immer sofort
aufnehmen und nicht auf der Oberflache antrocknen lassen. Die Einwirkzeit unbedingt auf das MindestmaB beschranken und Bodenoberflachen
nie tber langere Zeit nass belassen. Empfindliche Oberflachen (z.B. Mébel und Tiiren) nicht mit der Reinigungslsung benetzen. Metallflachen
wie Ubergangsschienen/Bewegungsfugen etc. innerhalb des Belages vor der Durchfilhrung der Intensivreinigung abdecken bzw. abkleben.

Wir (ibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und
praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die
Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften,
Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, kdnnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-StraBe 45
58453 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 2302 664-505
Fax: +49 2302 664-437
pandomo@ardex.com
www.ardex-pandomo.com
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